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Sample: AA­04 Crystal
Size:  11.8400 mg
Method: aa04crystal

DSC File: C:...\DSC\Dan\Malcolm\aa04_crystal.001
Operator: SMP
Run Date: 13­Aug­2024 13:58
Instrument: DSC Q2000 V24.11 Build 124

Exo Up Universal V4.5A TA Instruments


